® J-75®y J-89™
JE”I”BE LUBRICANTES LIBRES DE PLO}\//IO PARA LA

PERFORACION DE ACERO

DESCRIPCION CARACTERISTICAS DEL
PRODUCTO
Los lubricantes para la perforacion de acero J-75® y J-89™
de JET-LUBE® se prefieren por ser compuestos ecoldgicos J-75 J-89
libres de plomo especificamente disefiados para la Espesante Comp. Alum. Comp. Alum.
perforacién con percusion. Ambas formulaciones estan Tipo de fluido Petréleo Petroleo
altamente fortificadas para brindar excelente resistencia al Color/Apariencia Negro Negro
choque, desgaste y excoriacién. Sus propiedades anti- Punto de goteo 500°F (260°C) 450°F (232°C)
friccion son insuperables mientras proporcionan un facil (ASTM D-566)
montaje y desmontaje de las roscas. Gravedad especifica 1.19 1.19
Densidad (Ibs/gal) Tip. 9.9 9.9
Bajo presion de arranque, tanto J-75 como J-89 literalmente Separacion del aceite,
‘recubren’ y forman un recubrimiento blindado tenaz que % pérdida de peso <1% <3%
elimina el contacto de metal con metal mientras penetra en @ 2_12_°F (100°C) (ASTM D-6184)
los vacios, imperfecciones de la superficie y marcas de Punto de ignicion, Tip. >430°F(221°C)
rayones para aumentar la vida Util de las roscas en puntas >430°F (221°C)
; ; (ASTM D-92)
de acero, uniones y acoplamientos. .
Rociado con agua <10% <10%
. ” ASTM D-4049)
Los lubricantes para la perforacion de acero J-75 y J-89 (A . .
brindan el desempefio del plomo de ayer en un ambiente Penetracion @ 77°F (25°C) 235 - 265 290 - 320
X ) (ASTM D-217) mm x 10-1
libre de plomo de hoy. Ambas formulaciones se ensamblan . .
L ; Corrosion de la tira de cobre 1A 1A
facilmente, se rompen con menos torque y resisten el lavado (ASTM D-4048)
con agua debido a su espesante complejo de aluminio de 4 bolas Shell (ASTM D-2596)
vanguardia. Punto de soldadura, kfg 620 800
indice de desgaste de carga 92 129

* Libre de plomo

* Repele el agua

* Previene el contacto de metal con metal
* No se va a correr en roscas calientes

* No se va a quemar

* Resistente al agua 5 Paratipos de empaque y numeros de
* Previene la oxidacion y la corrosion .
parte contacte a sales@jetlube.com.
APLICACIONES

Los lubricantes libres de plomo para la perforacion de acero
J-75 y J-89 se recomiendan para la perforacion con B
percusion, perforacion de barrenos, construccion de GARANTIA LIMITADA
carreteras, explotacion forestal, mineria, perforacion de
carbon, perforacion neumatica y perforacion de vias.
Para informacidn sobre la garantia, por favor visite
Los lubricantes para la perforacion de acero J-75 http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf
(cepillable) y J-89 (bombeable) brindan proteccién positiva
a 500°F (J-75)/450°F (J-89) y no se van a correr en las
roscas calientes. Las propiedades superiores de anti-
friccion de ambos productos reducen el desgaste de las
roscas y extienden la vida util del acero y del acoplamiento.

Lubricante para la | Lubricante para la
perforacion de acero J-75 | perforaciéon de acero J-89
FORMULA FORMULA
CEPILLABLE BOMBEABLE
www.jetlube.com
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