“‘WHITMORE FICHA TECNICA

WIRE ROPE LUBRICANT

Los cables metdlicos contienen numerosas partes mdviles que .
. R . BENEFICIOS:
necesitan lubricaciéon. Cada vez que el cable se dobla o flexiona,
los hilos internos se frotan entre si. Wire Rope Lubricant de . PROLONGA LA VIDA UTIL DE LOS CABLES METALICOS —
Whitmore cubre estos hilos para evitar la friccion Yy el deSgaSte. penetra répidamente al nacleo y lubrica los hilos internos.

Esto da como resultado una vida util mas larga de los cables

metalicos, menos tiempo muerto para cambios de cables y mas * NO ES PEGAJOSO - elimina la acumulacion de la suciedad

produccion. y el cabestrillo del lubricante.

’ . . - . CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE CARGA EXTREMA —
Wire Rope Lubricant de Whitmore penetra rapidamente en el extiende la vida atil de los cables metélicos y reduce el
nicleo. Esto garantiza que el cable se lubrique a la vez que tiempo muerto.

proporciona una capa no pegajosa, no secante, en la parte
exterior del cable que protege los hilos externos de la corrosién y
lubrica los tambores y las poleas de los cables metdlicos.

. DISPONIBLE EN ROCIADOR EN AEROSOL - lubrica las
areas dificiles de alcanzar.

Wire Rope Lubricant de Whitmore se bombea facilmente a APLICACIONES:

flexible en 156 conlidions clalicas mas exremas, o U6 Simina Wire Rope Lubricant de Whitmore se puede usar para lubricar

la descamacion y el desprendimiento. ' todos los tamaﬁ(_)s de cables metdlicos, qsi como también
cadenas, suspensiones de ballesta y otras aplicaciones donde se
necesita un aceite penetrante. También se puede aplicar a mano o
con un sistema de lubricacién automatica.

TASAS DE APLICACION RECOMENDADAS:

Sistema de goteo: Primer semana —3 gotas por minuto por cable
de 1 pulgada de didmetro. Segunda semanay después - 1 gota
por minuto por cable de 1 pulgada de diametro.

Sistema de rociado: Cada 15 minutos durante 30 segundos. (solo

en abono).
CARACTERISTICAS TIPICAS
Grado ISO 22

D-445 Viscosidad cinematica

cSt@ 40°C 22

cSt @ 100°C 4
D-2161 Viscosidad Saybolt

SUS @ 100°F 118

SUS @ 210°F 39
D-2270 indice de viscosidad 25
D-97 Punto de fusién, °F (°C) -40 (-40)
Método Gardner Densidad, Ib/gal @ 60°F (15.5°C) 7.58

Gravedad especifica, g/cc @ 60°F (15.5°C) 0.910

D-92 Punto de ignicién, °F (°C) Copa abierta Cleveland 325 (163)
D-92 Punto de combustidn, °F (°C) Copa abierta Cleveland 360 (188)
D-2783 Cuatro bolas, EP

Carga de soldadura, kg 160

indice de desgaste de carga 50
D-4172 Cuatro bolas, desgaste, Didmetro de la huella, mm @ 40 kgf 0.50
D-665 Prueba de oxidacion

Agua destilada Pasa

Agua de mar sintética Pasa
D-130 Corrosion en lamina de cobre 1B

212°F (100°C) @ 3 hr

Lo anterior son valores promedio. Variaciones pequefias que no afectan el rendimiento del producto son de esperarse en una fabricacién normal.

EMPAQUE

Contenedores de

asti i Cubetas
plastico (No retornables) Tambores Barriles

Para obtener informacién sobre la garantia, escanee el cédigo QR.

whitmores.com
Empresa registrada en ISO 9001 e ISO 14001

TDS 23/10/23 kc
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